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lnstitut za ispitivanje materijala a.d. Beograd

Central na laboratoriia za ispitiva nje materijala
Laborator$a za g radevi nsku keram i ku
Beograd, Bulevar vojvode Mi5i6a 43
tel: (01 1 ) 2650 650 fax (01 1 ) 3692 772, 3692 782

e-maill office@institutims. rs, www.institutims.rs

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Br. GAK- 422120-OP

Predmet ispitivanja:

Narudilac:

ZahteV/Pon uda/U govor:

Sadriaj:

lzveitaj odobrio:

Puna opeka od gline,dimenzija: 250 x 120 x 65mm

BlLAG,Vlasotince

Zahtev broj b.b od29.07.2020. godine
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Opeka SRPS B,D1.011:2002-povuden I 250x120x65 - 200 - t

1. OPsTt PODACT

a) vrsta proizvoda: Puna opeka od gline, dimenzija:250x120x65mm

b) proizvodad: BILAC -Vlasotince, R.J Ciglana- Sakule

c) uzorkovanje izvr5io: Predstavnik lnstituta, zapisnik broj:GAK -422120-OP

d) uzoraka upuCenih na ispitivanje: 25 komada

e) oznaka na uzorcima: nema utisnutu oznaku

f) kolidina na koju se odnosi uzorkovanie: 75000 komada

datum proiz' e: I 2020.qodine

h) datum prijema uzoraka: 29.07.2020. ine

datum ispitivania: 30.07.2020.

datum izdavanja lzve 14.08.2020.qodine
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2. REZULTATI ISPITIVANJA

2. 1 . GEOMETRIJSKE KARAKTERISTI KE:
a) Mere: SRPS B. D8. 011:2002, tadka 4-povuden

lspitna oprema: (Oigltatno pomidno merilo, opsega od 0-500 mm, rezolucije 0,01mm, ,,Filetta",
skladisnibroj PM-1).

Mera Du2ine (mm) Sirine (mm) Visine (mm)

Broi uzorka lzmerene vrednosti
10 248 120 OJ

11 247 119 62
23 248 120 62
24 248 120 62
19 248 121 63
20 248 119 63
8 249 120 63
o 248 119 62

16 248 120 62
17 247 119 62

ProSirena merna nesigurnost

* 0,408 t 0,484 * 0,371
lsl(azana sa tal(torom
k=2,26koja daje nivo

poverenia od 95%

lskazana sa faktorom
k=2,26kola daje nivo

poverenia od 95%

lskazana sa faktorom
k=2,26koia daje nivo

poverenia od 95%

- najvede
- naimanie

Odstupanje od nazivne vrednosti

Odstupanja od nazivne vrednosti prema SRPS B. Dl. 011, talka 4.2-povuien - klase:

b) Odstupanje od pravog ugla duZih ivica pri rogljevima:sRps B. DB. 011:2002, ta6ka 5.1-
povuden

m
m

m
m

m
m

ml
m

Odstupanja od pravog ugla (mm) prema SRPS B. D1.011:2002, taika 6.1.1-povuden:

Broj uzorka
10 11 23 24 19 20 8 9 16 17

Srednja
vrednost

NajveCe
odstupanie

Odstupanie od pravoq uqla (mm) 1 5 4 3 5 3 4 3 4 2

mm
mm
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c) ) Masa, zapreminska masa i upijanje vode: sRps B. DB. 011:2oo2,taekaT itacka B-
povuden

lspitna opremal (Elektronska vaga mernog opsega do 60 Kg, rezolucije 19, ,,RADWAG", tip: WpT
60lCzlK. Fabridki broi 499502)

Prema SRPS B. Dl.011:2002, tadka 6.3-povuden, najmanje dozvotjeno upijanje vode za pune opeke
marke 150 i200 mora iznositi 6%.

d) Proveravanje dejstva kreia i dejstva soli:sRps B. DB. 011:2002, taeka 10 i tadka 11-
povuden

lspitna oprema: (Komora zazapaavanje radne zapremine 0,4sm3, IMS - srbija)

Prema SRPS B. D1.011:2002, ta6ke 6.4.1 i 6.4.2-povu6en, najve6i dozvoljeni sadrZaj rastvornih soli je
0_,T/:, 3 sadriaj kreda ne sme biti u obliku i kolidini koji bi Stetno delovao na trajnosi proizvoda.(SRiS
8.D8.01 I :2002. tailka 10.2-oovuden

AJ O ISPITIVANJU

Fabridki
Broj uzorka Masa (g) Zapreminska masa

(ko/dm')
Upijanje vode (%)

4 2947 1,59 19,10
15 2971 1,58 18,88
2 2915 1,59 19.83
18 2881 1,56 19,44
25 2998 1,65 19,21

ProSirena merna nesigurnost

r20,560 t 0,022 r0,45
lskazana sa faktorom
k=2,26ko)a daje nivo

poverenia od 95%

lskazana sa faktorom k=2,26
koja daje nivo poverenja od

95o/o

lskazana sa faktorom
k=2,36 koja daje nivo

poverenia od 95%
Najmanja pojed inadna vred nost 2881 1,56 18,88

Broj uzorka
Provera dejstva kreda Provera dejstva soli

broj
ukljueaka/dm'

veli6ina
ukljudaka

(mm)

Obim iscvetavania SadrZajsoli
zaznalnonema umereno znatno

4 1 3 nema I I I
15 0 I nema I I I
2 1 3 nema I I I
18 0 I nema I I I
25 2 2,3 nema I I I
11 1 3 nema I I
24 1 2 nema I I I
20 0 I nema I I
I 2 2,3 nema I I I

17 2 2,2 nema I I I
Broi uzoraka koii zadovoliava 10 10 10 I I I
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3. NALAZ

N.a osnovu _dobijenih rezultata laboratorijskih ispitivanja pune opeke od gtine,
dimenzija:250x120x65mm, proizvodada: BlLAc, vlasotince,'R.J Gigiana-
Sakule, konstatuje se da su dobijeni rezultati u granicama propisanim
standardom SRPS B. D1 .01 1 :2002-povuden.
lspitivane opeke su marke 200.
Prosedna masa opeke iznosi 29429, a prosedno upijanje vode je 19,29o/o. Kod
ispitivanih opeka nrje konstatovano prisustvo Stethih- soli O6f p prisustvo
slobodnog kreda u dozvoljenim granicama

Rezultati ispitivanja i nalaz se odrose na lspitane uzorke. Ne preuzima se nlkakva odgovornost u pogledu
verodostojnosti uzorkovanja u sludaju kada nije obavljeno pod ni5om direktnom kontrolori. tzvestal s"'nJsm"
umnoZavati, niti objavljivati, izuzev u celini bez odobrenja Centialne laboratorije za ispitivanje mateiilata. '

Napomena:lzvestajem su obuhva6ena sv.a ispitivanja iz dlana 4. Pravilnika o tehnickim i drugim zahtevima za
opekarske proizvode od gline i kreinosilikatne opeke i blokove, Sl.list SCG, br.S3,23.12.20dd.!.

14,08.2020.9odine
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