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UM IMS INSTITUT IMS5 AD
| BEOGRAD

Suplji blok SRPS B.D1.015:2002-povucéen / V - 250x190x190 — 100 - |

1. OPSTIPODACI

a) vrsta proizvoda: Suplji blok od gline sa vertikalnim Supljinama,
dimenzija:250x190x190mm

b) proizvodac: “FANTINI SCIANATICO Balkan“D.0.0, Beograd
Pogon Mihajlovac

[ c) uzorkovanje izvrio: predstavnik instituta, zapisnik broj':‘261/19—OP

M) broj uzoraka upuéenih na ispitivanje: 25 komada

@ oznaka na uzorcima:  FANTINI SCIANTICO BEOGRAD 2

m koli¢ina na koju se odnosi uzorkovanje: 36000 komada

I O T O O O

m) datum proizvodnije: april 2019.godine

Lh) datum prijema uzoraka: 17.04.2019. godine

U) datum pocetka ispitivanja: 17.04.2019. godine |

| J) datum izdavanja izvestaja: 25.04.2019. godine I
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2. REZULTATI ISPITIVANJA

INSTITUT IM5 AD
BEOBRAD

2.1. GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE:

a) Mere: SRPS B. D8. 011:2002,ta¢ka 4-povucen
Ispitna oprema: (Digitalno pomitno merilo, opsega od 0-500 mm, rezolucije 0,01mm, ,Filetta“,

skladisni broj PM-1) .

Mera Sirine (mm Visine (mm
Nazivna vrednost
Broj uzorka Izmerene vrednosti

2 249 188 186

17 246 187 188

10 247 187 186

11 247 187 188

25 247 187 187

15 247 188 186

3 246 187 187

23 247 187 188

8 248 186 186

4 246 187 188

Srednja aritmeti¢ka vrednost ' 187 187
£0, +0,4 +0,67

Prostena mema nesgunost | o sa mdaron | kazens safaioron | ekasana sa oen
poverenja od 95% poverenja od 95% poverenja od 95%
Odstupanje od nazivne vrednosti
- hajvece "
- najmanje

Odstupanja od nazivne vrednosti prema SRPS B. D1. 015:2002, tacka 4.2-povucen - klase:

b) Odstupanje od pravog ugla duzih ivica pri rogljevima:SRPS B. D8. 011:2002, tatka 5.1-

povuéen

Broj uzorka

2 [17]10]11 |25

151 3123|184

Odstupanje od pravog ugla (mm)

111101111

Oj1]0]1]H

Odstupanja od pravog ugia (mm) prema SRPS B. D1. 015:2002,tacka 6.1.1-povuéen
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c) Odstupanje povrsine od ravnosti i okrnjenost ivica i rogljeva: SRPS B. D8. 011:2002,
tacka 5.2 i 5.3- povucen

Broj uzorka Odstupanje povrsine od ravnosti | Okrnjenost ivica/rogljeva
mera (mm) | kriterijum klasa (I, Il) broj duzina (mm
2 1 + / / 0 /
17 1 + / / 1 5
10 1 + / / 0 /
11 1 + / / 2 3,9
25 1 + J / 0 /
15 3 + / / 2 24
3 1 + / / 2 5,12
23 1 + / / 0 /
8 3 + / / 0 /
4 1 + s / 1 8

Br. uzoraka koji ne zadovoljavaju

<2o§

l_r 12,5 0

2.2. FIZICKO-MEHANICKE KARAKTERISTIKE:

a) lzgled povrsine: | prazdana povrsina, crvene boje

b) Pritisna Cvrstoca: SRPS B. D8. 011.2002,tatka 6- povucen

Ispitna oprema: (Hidraulicna presa tip 2583 opsega sile do 1000/2000 kN, proizvodata
TONINDUSTRIE, Nemacka, rezolucije 1,0kN, evidencioni broj 764-IMS, setijski broj 119).

Broj uzorka Pritisna &vrstoéa (daN/cm®)

2 113,65

17

10

11

25
Srednja aritmeti¢ka vrednost )8

< : +11,9
Prosirena merna nesigurnost Iskazana sa faktorom k=2,78 koja daje nivo poverenja od 95%
Najmanja pojedinaéna vrednost 113,45
Marka opeke (8) prema SRPS B. D1. 015:2002,tacka 6.2.1,-povuéen, na osnovu proseéne/najmanje
izmerene je: :
20/16 50/40 75/60 150/120] |200/160
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¢) Masa, zapreminska masa i upijanje vode: SRPS B. D8. 011:2002,tatka 7 i tatka 8-
povucen

Ispitna oprema.: (Elektronska vaga mernog opsega do 60 Kg, rezolucije 1g, ,RADWAG", tip: WPT
60/C2/K, Fabricki broj 499502)

Broj uzorka Masa (g) Zapreminska masa Upijanje vode (%)
(kg/dm®)
15 6951 0,81 12,57
3 6958 0,82 12,37
23 7005 0,82 12,22
8 7008 0,83 11,89
4 6981 0,82 13,49

Srednja aritmeti¢ka vrednost

+ 11,704 + 0,064 +0,74
i : Iskazana sa faktorom | Iskazana sa faktorom k=2,26 Iskazana sa faktorom
RGeS NS s ot k=2,26 koja daje nivo koja daje nivo poverenja od k=2,78 koja daje nivo
poverenja od 95% 95% poverenja od 95%
Najmanja pojedinacna vrednost 6951 0,81 11,89

Prema SRPS B. D1. 015:2002,ta¢ka 6.3, povuéen, najmanje dozvoljeno upijanje vode je 6% za marke 150
i 200. a za ostale 8%.

d) Proveravanje dejstva kre€a i dejstva soli: SRPS B. D8. 011:2002,tacka 10 i tadka 11,
povucen

Ispitna oprema: (Komora za zaparavanje radne zapremine 0,45m°, bez evidencionog broja)

Provera dejstva kre¢a Provera dejsWa soli

Broj uzorka broj veli¢ina Obim iscvetavanja -~ | Sadrzaj soli
ukljutaka/dm?| ukljuéaka | nema |umereno| znatno | za znatno
(mm) -

15 1 3 nema / / /

3 2 4,8 nema / / /

23 2 2.3 nema / / /

8 1 3 nema / / /

4 2 3.5 nema / / /

Broj uzoraka koji zadovoljava 5 5 5 g - -
Prema SRPS B. D1. 015:2002,tacke 6.4.1 i 6.4.2-povucen, najvec¢i dozvoljeni sadrzaj rastvornih soli je
0,2%, a sadrzaj kre¢a ne sme biti u obliku i koli¢ini koji bi Stetno delovao na trajnost proizvoda. SRPS
B.D8.011:2002, tacka 10.2- povucen
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3. NALAZ

Na osnovu dobijenih rezultata laboratorijskih ispitivanja Supljeg bloka od gline sa
vertikalnim Supljinama, dimenzija:250x190x190mm, proizvodaca:
“FANTINI SCIANATICO Balkan“ D.O.0,Beograd, pogon- Mihajlovac,
konstatuje se da su dobijeni rezultati u granicama propisanim standardom SRPS
B.D1.015:2002-povucen.

Ispitivani blokovi su marke 100.

Proseéna masa bloka iznosi 69819, a proseéno upijanje vode je 12,51%.

Kod ispitivanih blokova nije konstatovano prisustvo Stetnih soli, dok je prisustvo
slobodnog kre€a u dozvoljenim granicama

Rezultati ispitivanja i nalaz se odnose na ispitane uzorke. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu
verodostojnosti uzorkovanja u sluéaju kada nije obavljeno pod nasom direktnom kontrolom. lzvestaj se ne sme
umnozavati, niti objavljivati, izuzev u celini bez odobrenja Centralne laboratorije za ispitivanje materijala.

Napomena:lzvestajem su obuhvaéena sva ispitivanja iz ¢lana 4. Pravilnika o tehni¢kim i drugim zahtevima za
opekarske proizvode od gline i kre¢nosilikatne opeke i blokove, Sl.list SCG, br.53,23.12.2005.g.

25.04.2019.godine

Vodeci mzenjer Rukovodilac ispitivanja,

b L

Dragan Stankowc, ing.grad.

-kraj izvestaja-
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